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Migrazione di sali
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Difetti riscontrabili su pelli finite e manufatti
Repousse grassa
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Repousse grassa
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Soffiatura estrema
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Difetti riscontrabili su pelli finite e manufatti
Soffiatura su pannello 
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Soffiatura su manufatto
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Resistenza alla luce
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Migrazione del colore su PVC
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Difetti principali di solidità del colore su pelli finite
Scarico del colore (sfregamento veslic)
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Difetti principali di solidità del colore su pelli finite
Abrasione Martindale
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Resistenze fisico-meccaniche su pelli finite
Resistenza alla screpolatura del fiore (Scoppio Termosetting)
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Resistenze fisico-meccaniche su pelli finite
Prove dinamometriche (Trazione strappo cucitura)



Terzo seminario formativo sulla difettistica

Resistenze fisico-meccaniche su pelli finite
Prove dinamometriche (adesione della rifinizione)
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Resistenze fisico-meccaniche su pelli finite
Flessione bally
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Residui di pelo



Terzo seminario formativo sulla difettistica

Difetti riscontrabili su manufatti

Difetti accidentali
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Precipitazione di prodotti 
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Difetti riscontrabili su manufatti

Scarsa adesione della lamina 
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Difetti riscontrabili su manufatti

Migrazione di colore 
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Difetti riscontrabili su manufatti

Difetto di pelatura 
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Difetti riscontrabili su manufatti

Resistenza fisico-meccanica su manufatto 
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Abrasione su prodotto finito 
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Ingiallimento 
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